
大壁試験体の現状についてのご報告 その 2 

 

東京都立大学 多幾山研究室 

千野詠子 

 

 

多幾山研究室の千野です。お世話になっております。 

 

前年 11 月末に製作を始めて頂いた土壁について、現状についてご報告致します。 

 

土壁に大きなひびが入り、内部まで乾燥している様子です。 

 

 

  

製作時                1 月 8 日 

 

 

 

 

 

 

 



◎３月 19 日時点の様子 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 

また、重量を測定するために箱に入れた壁土の重さは以下のように推移しています。 

 

 

10.1 9.6

8.25 8.5
7.85 7.45 7.3 7.15 7.1 7.05 7.05

0

2

4

6

8

10

12

11
月

27
日

12
月

4日

12
月

11
日

12
月

18
日

12
月

25
日

1月
1日

1月
8日

1月
15

日

1月
22

日

1月
29

日

2月
5日

2月
12

日

2月
19

日

2月
26

日

3月
5日

3月
12

日

3月
19

日

重
量

(k
g)

壁土の重さ


