
大壁試験体の現状についてのご報告 

 

2021 年 1 月 9 日 

東京都立大学多幾山研究室 

千野詠子 

 

 

多幾山研究室の千野です。お世話になっております。 

 

前年 11 月末に製作を始めて頂いた土壁について、現状についてご報告致します。 

 

土壁の表面は乾き、湿った箇所は見られなくなりました。 

大きなひびはまだ見られません。 

 

 

  

製作時                1 月 8 日現在 

  



◎1 月 8 日現在の様子 

  

  

 

 

また、重量を測定するために箱に入れた壁土の重さは以下のように推移しています。 
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